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1 РАЗРАБОТАН Украинским государственным научно-исследовательским институтом металлов 
(МТК 327) 

2 ВНЕСЕН Государственным комитетом стандартизации, метрологии и сертификации Украины 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол № 12 от 22 ноября 1997 г.) 

Наименование государства Наименование национального  
органа по стандартизации 

Азербайджанская Республика Азгосстандарт 
Республика Армения Армгосстандарт 
Республика Беларусь Госстандарт Республики Беларусь 
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан 
Кыргызская Республика Кыргызстандарт 
Республика Таджикистан Таджикстандарт 
Туркменистан Главгосслужба «Туркменстандартлары» 
Республика Узбекистан Узгосстандарт 
Украина Госстандарт Украины 

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 30 мая 2005 г. № 24 
непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 января 2006 г. 

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме-
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
(государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Настоящий стандарт распространяется на рельсы типов РП75, РП65, РП50 и СП49, пред-

назначенные для железнодорожных путей промышленных предприятий. 
 
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики 

выполнения измерений. Основные положения  
ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия 
ГОСТ 7565-81 (ИСО 377.2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения 

химического состава 
ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81)Металлы. Метод измерения твердости по  

Бринеллю 
ГОСТ 12365-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения  

циркония 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 18576-96 Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы ультразву-

ковые 
ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа 
ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие 

требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневро-
вых работ 

ГОСТ 22536.1-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения обще-
го углерода и графита 

ГОСТ 22536.2-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения серы 
ГОСТ 22536.3-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения  

фосфора 
ГОСТ 22536.4-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения  

кремния 
ГОСТ 22536.5-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения  

марганца 
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 ГОСТ 22536.6-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения 
мышьяка 

ГОСТ 22536.7-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения  
хрома 

ГОСТ 22536.8-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения  
меди 

ГОСТ 22536.9-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения  
никеля 

ГОСТ 22536.10-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения 
алюминия 

ГОСТ 22536.11-87 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения  
титана 

ГОСТ 22536.12-88 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Методы определения ва-
надия 
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